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Signed for and on behalf of 
Jordan Wang, General Manager 
BU Chemical Compliance 
TUV THURINGEN (SHANGHAI) CO., LTD. 
Location: Shanghai 

 

 
 
 
  
 
 
 

                                                                                       
 
 

 

申请人 : 维希艾环保新材料（上海）股份有限公司 

地址 : 上海市金山工业区金腾路 1809 号 2 幢 

 

以下信息由申请人提供并保证其正确： 

产品名称 : VCI150WF 防锈纸 

规格型号 : VCI150WF 

参考信息 : / 

制造商 : / 

供应商 : / 

买家 : / 

目的国 : / 

原产国 : 中国 

 

收样日期 : 08.19, 2022; 09.13, 2022 

测试周期 : 08.19, 2022 - 08.23, 2022; 09.13, 2022 - 09.19, 2022 

测试要求 : 详参后页 

测试方法 : 详参后页 

测试结果 : 详参后页 

测试结论 : 详参后页 

本报告为 8621.SHJ1.2208.0080ER1 的中文译本，若有差异，请以原件为准 
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结果汇总 

根据申请人申请，进行以下相关项目的检测： 

测试项目 结论 

1. 水溶性氯化物含量，GB/T 2678.2-2021 详见附表 

2. 水溶性硫酸盐含量，GB/T 2678.6-1996 详见附表 

 

样品性状描述 

样品性状 : 1#.  VCI150WF 防锈纸 ① 

  2#.  VCI150WF 防锈纸 ② 

 

检测结果 

1, 痕量阴离子（氯化物、硫酸盐）盐测试 

测试方法： 参考一下方法，并适当增加取样量， 

水溶性氯化物，GB/T 2678.2-2021 

水溶性硫酸盐，GB/T 2678.6-1996 

测试项目 单位 MDL 
测试结果 

允许限量 
1# 2# 

水溶性氯化物含量 mg/kg 0.1 53 81 --- 

水溶性硫酸盐含量 mg/kg 0.1 42 63 --- 

注: 1) % = 质量百分比 

2) “---” = 未有限制; 

3) MDL = 方法检出限 

 

******** 续下页 ********  
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样品照片 

 

  

1# 2# 

 

**** 报告结束 **** 
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